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令和５年３月２８日 

市道掘削復旧基準 

都市整備部道路課  

【趣旨】 

この基準は、道路占用等の工事に伴う市道の掘削及び復旧について、必要な事項を

定めたものです。 

 

【掘削】 

掘削の幅は埋戻しの転圧作業幅を確保するため、原則５０cm 以上を確保してくだ

さい。また、道路構造物等に近接する場合は原則１０cm 以上離し、掘削範囲外に影

響を与えないよう施工してください。なお、掘削により道路構造物等に影響を与えて

しまった場合は、速やかに応急措置を講じて道路管理者に報告をしてください。 

 

【掘削制限】 

道路の掘り返しを防止するため、舗装工事完了後は道路の縦断方向で３年間、横断

方向では１年間、掘削は原則禁止です。また、１２月１日から３月３１日までの冬期

間においても道路上の掘削工事は原則禁止です。ただし、次に該当する場合で道路管

理者がやむを得ないと判断した場合は、この限りではありません。 

⑴占用物件の修繕及び事故の復旧工事等で緊急を要するもの 

⑵水道及びガスの引込み並びに下水道の接続等で市民生活に影響があるもの 

⑶公共的又は公益的な事業（非営利、非営業）に伴うもの 

⑷その他、道路管理者が緊急を要すると認めたもの 

 

【埋戻し】 

埋戻しの一層当たりの敷均し厚さは、路床は２０㎝以下、路盤は１５cm 以下で行

い、舗装が沈下しないよう入念に締固めを行ってください。なお、舗装の仮復旧中に

著しい沈下や陥没が確認された場合は、原因を調査のうえ、影響がある層から埋戻し

をやり直してください。また、土留支保工の撤去は、埋戻し土砂が十分締め固められ

てから行い、矢板を引き抜いた隙間は砂等で完全に充填してください。 

 

【道路復旧の原則】 

復旧方法は、原状復旧を原則としています。ただし、原状と同等以上の機能が確保

され、道路管理者がやむを得ないと判断した場合は、この限りではありません。 

 

【復旧方法】 

掘削した道路の復旧方法は、掘削前の原状によりアスファルト舗装、コンクリート

舗装及び敷砂利に区分され、インターロッキングブロックは道路管理者がやむを得な

いと判断した場合、原状に馴染むカラーアスファルト舗装で復旧することも可能です。 

アスファルト舗装の場合、車道を掘削し（路肩のみを掘削する場合は除く）、埋戻し

後直ちに掘削の影響を受けない範囲まで表層の仮復旧を行い、２か月間（路床材が改
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良土の場合１か月間）の自然転圧期間（期間中は占用者の責任で巡回及び維持管理）

を経過した後、舗装の本復旧を行ってください。 

舗装の復旧範囲は掘削幅の１．５倍以上を原則とし、復旧範囲が道路の中心を超え

る場合（超えない場合は半面）、アスファルト舗装の歩道、交差点内及び幅員が４ｍ未

満の道路は全面復旧になります。なお、復旧範囲に道路構造物等が含まれ、表層が途

切れる場合は、道路構造物等までが復旧範囲となります。 

「復旧範囲の考え方」 

 

 

 

 

 

 

完了検査後２年以内において工事に起因して路面が補修を要する状態になった場

合は、占用者の負担において施工してください。また、２年を経過した後であっても、

明らかに工事の施工に瑕疵があった場合（工事と道路損傷との間に相当な因果関係が

認められる場合）は、占用者に負担を求める場合があります。なお、マンホール周り

の路面がマンホールに起因して補修を要する状態になった場合は、占用者の負担にお

いて施工してください。 

 

【舗装復旧】 

舗装の復旧は、最新の舗装マニュアル（新潟県）に基づき施工してください。 

以下の記載は、本基準改定時の最新（平成３０年４月改定）の内容になります。 

「アスファルト舗装」 

交通量区分：Ｎ３（計画交通量４０～１００台未満／日・方向） 

設計ＣＢＲ：６（区間のＣＢＲ６％以上、８％未満） 

信 頼 性：道路種別が１級及び２級は信頼性７５％、その他は信頼性５０％ 

表層 

厚５㎝ 

密粒度アスコン（新２０ＦＨ） 

縦断勾配６％を超える箇所、消融雪施

設設置箇所、橋面では密粒度アスコン

（新２０ＦＨ）改質Ⅰ型を使用 

（仮復旧） （加熱アスファルト混合物） 

 

（仮復旧） 

プライムコート（舗装の継目や構造物

との接触面にはタックコート） 

上層路盤 

厚１２cm 

粒度調整砕石 

下層路盤 

厚１２cm 

アスファルト再生クラッシャーラン、 

再生クラッシャーラン、クラッシャー

ランの順で使用材料を検討 

路床 

置換工法 

ＣＢＲ２０％以上の良質土又はＣＢ

Ｒ８％以上の改良土 

保護砂 必要とする場合は原則２０cm以下 

 

復旧範囲が道路の中心を超え、復旧箇所の

間隔が２０ｍ以下で近接するため、一体的な

全面復旧が必要になります。 

掘削幅の 

１．５倍 

交差点内は全面復旧で

すが、消雪パイプで舗

装の縁が切れるため、

復旧範囲は構造物まで

となります。 

間隔が２０ｍ以下 

道路中心 
掘削範囲 

掘削範囲 

掘削範囲 

消雪パイプ 

交差点の範囲 

掘削幅の１．５倍以上 

掘削幅５０㎝以上 
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「アスファルト舗装（歩道）」 

表層 

厚４cm 

透水性舗装：開粒度アスコン（１３） 

その他：密粒度アスコン（１３Ｆ） 

 排水性舗装以外の路盤はプライムコ

ート（どちらの場合も舗装の継目や構

造物との接触面にはタックコート） 

歩道路盤 

厚１５cm 

アスファルト再生クラッシャーラン、

再生クラッシャーラン、クラッシャー

ランの順で使用材料を検討 

フィルタ

ー層 

厚１５cm 

透水性舗装は０．０７５㎜ふるい通過

量６％以下の材料を使用しフィルタ

ー層を設置（路床土が砂質系で路盤の

透水性が確保されている場合は除く） 

路床 

置換工法 

ＣＢＲ２０％以上の良質土又はＣＢ

Ｒ８％以上の改良土 

保護砂 必要とする場合は原則２０cm以下 

 

 

 

「コンクリート舗装」 

表層 

厚１５cm 

２１－８－４０（高炉）Ｗ／Ｃ６０％ 

 プライムコート 

上層路盤 

厚２０㎝ 

粒度調整砕石 

路床 

置換工法 

ＣＢＲ２０％以上の良質土又はＣＢ

Ｒ８％以上の改良土 

保護砂 必要とする場合は原則２０cm以下 

 

 

 

「敷砂利」 

表層 

厚４cm 

粒度調整砕石２５㎜ 

下層路盤 

厚１５cm 

アスファルト再生クラッシャーラン、

再生クラッシャーラン、クラッシャー

ランの順で使用材料を検討 

路床 

置換工法 

ＣＢＲ２０％以上の良質土又はＣＢ

Ｒ８％以上の改良土 

保護砂 必要とする場合は原則２０cm以下 

 

 

 

附則 

 この基準は、令和５年４月１日から適用する。 

掘削幅５０㎝以上 

掘削幅５０㎝以上 

掘削幅５０㎝以上 

掘削幅の１．５倍以上 

掘削幅の１．５倍以上 

掘削幅の１．５倍以上 


